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• Zadatak ispitivanja
omogu"iti odre#ivanje !vrsto"e materijala na uvijanje ili 
torziju, te otpora materijala elasti!nim deformacijama 
uvijanja

• Koristi se
kod raznih vratila, osovina i drugih strojnih elemenata 
izloženih torzijskim optere"enjima.

• Provodi se
na odgovaraju"im  ispitnim uzorcima i horizontalnim ili 
vertikalnim strojevima za uvijanje.
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Postupak ispitivanja:

• pripremljeni ispitni uzorak, kružnog, cjevastog, 
kvadratnog ili višekutnog popre!nog presjeka, u!vrš"uje 
se jednim krajem u nepomi!nu, a drugim krajem u 
pokretnu !eljust stroja za uvijanje. 

• potom se pomi!na !eljust optereti momentom uvijanja 
Mu, a odre#uje se kut uvijanja $. 


