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7.2.4. Ispitivanje cijevi spljoštavanjem

• Svrha ispitivanja –
provjera cijevi prema 
zahtjevu norme s 
ciljem otkrivanja 
grešaka (ljuske, 
prevaljanost, 
pukotine, dvoplatnost, 
itd.)

• Kod šavnih cijevi 
ispitivanje se provodi 
s ciljem kontrole 
zavara. Spljoštavanje
se provodi 
djelovanjem sile po 
varu i okomito na var.

• Cijevi se spljoštavaju
na visinu H

Slika 7.8: Ispitivanje cijevi spljoštavanjem


